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ГОСТ 9573— 2012

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударствен мой стандар
тизации установлены ГОСТ 1.0— 92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положе
ния» и ГОСТ 1.2— 2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, 
правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, приме
нения. обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью ООО «Теллопроект»

2 ВНЕСЕН  Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническо
му нормированию и оценке соответствия в строительстве (дополнение No 1 к протоколу от 4 июня 2012 г. 
№  40)

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны 
по МК(ИСО 3166) 004 -97

Код страны
по МК (ИСО 3166) 004 -9 7

Сокращенное наименование национального органа 
государственного управления строительством

Азербайджан A  Z Государственный комитет градостроительства 
и архитектуры

Армения AM Министерство градостроительства
Казахстан К Z Агентство по делам строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства
Киргизия KG Госстрой
Молдова M D Министерство строительства и регионального развития
Россия RU Министерство регионального развития
Таджикистан TJ Агентство по строительству и архитектуре при Прави

тельстве
Узбекистан U2 Г осархитектстрой

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 марта 
2013 года No 27-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 9573— 2012 введен в действие в качестве нацио
нального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2013 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 9573— 96

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информацион
ном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок —  в ежемесячном инфор
мационном указателе «Национальные стандарты». В случав пересмотра (замены) или отмены 
настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном инфор
мационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и 
тексты размещаются также в информационной системе общего пользования —  на официальном 
сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

©  Стандартинформ. 2013

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизве
ден. тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии



ГОСТ 9573— 2012

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ  НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮ Щ ЕМ  
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫ Е

Технически© условия

Thermal insulating plates of mineral wool on syntetic binder. Specifications

Д ата введения —  2013— 07— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на теплоизоляционные плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем {далее —  плиты) с гидрофобиэирующими добавками или без них. кэширо
ванные облицовочным материалом (бумагой, алюминиевой фольгой, стеклохолстом и др.) или без него, 
предназначенные для тепло- и звукоизоляции ограждающих строительных конструкций жилых (в т. ч. ин
дивидуальных), общественных и производственных зданий и сооружений в условиях, исключающих кон
такт изделий с воздухом внутри помещений, для изготовления трехслойных панелей, а также для 
тепловой изоляции промышленного оборудования с температурой изолируемой поверхности от минус 
60 °С до плюс 400 °С.

2 Н ормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.1.044— 89 Система стандартов безопасности труда. Пожароезрывоопасность веществ и 

материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
ГОСТ EN  1607— 2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод опре

деления прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям
ГОСТ EN  1609— 2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы 

определения водопоглощения при кратковременном частичном погружении 
ГОСТ 4640— 2011 Вата минеральная. Технические условия
ГОСТ 7076— 99 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и 

термического сопротивления при стационарном тепловом режиме 
ГОСТ 14192— 96 Маркировка грузов
ГОСТ 16297— 80 Материалы звукоизоляционные и звукопоглощающие. Методы испытаний 
ГОСТ 17177— 94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний 
ГОСТ 24597— 81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры 
ГОСТ 25336— 82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры 

и размеры
ГОСТ 25880— 83 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка, маркиров

ка. транспортирование и хранение
ГОСТ 25951— 83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия 
ГОСТ 26281— 84 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Правила приемки 
ГОСТ 30108— 94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной ак

тивности естественных радионуклидов
ГОСТ 30244— 94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть 
ГОСТ 30402— 96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость 
ГОСТ 31430— 2011 (EN 13820:2003) Изделия теплоизоляционные, применямые в строительстве. 

Метод определения содержания органических веществ

И здание оф ициальное
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П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов а информационной системе общего пользования —  на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному ука- 
затепю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт 
заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (изменен
ным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, а котором дана ссылка на него, 
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Технические требования

3.1 Плиты изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологичес
кой документации предприятия-изготовителя.

3.2 Плиты в зависимости от плотности подразделяют на марки, а в зависимости от степени дефор
мации под действием сжимающей нагрузки —  на виды.

Виды, марки по плотности, сокращенное обозначение и рекомендуемая область применения плит 
приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 —  Виды, марки и рекомендуемая область применения плит

Вид плиты Марка по 
плотности

Сокращенное
обозначение

Рекоиендуемая область применения

Плита мягкая ПМ 40 ПМ-40 Ненагруженная тепло-, звукоизоляция скатных крыш, пере-
50 ПМ-50 крытий, полов первого этажа, каркасных перегородок.

Тепловая изоляция промышленного оборудования и тру
бопроводов при температуре изолируемой поверхности от ми
нус 60 “С  до плюс 400  *С.

Плита полужесткая 60 ПП-60 Ненагруженная тепло-, звукоизоляция скатных крыш, по-
ППЖ 70 ПП-70 лов, потолков, внутренних перегородок, легких каркасных кон-

80 ПП-80 струкций. трехслойных облегченных стен малоэтажных зда
ний из кирпича, газобетонных и др. блоков.

Тепловая изоляция промышленного оборудования и тру
бопроводов при температуре изолируемой поверхности от ми
нус 60 °С до плюс 400 JC.

Плита жесткая ПЖ 100 ПЖ -100 Тепло-, звукоизоляция стен, в т. ч. фасадных с вентилируе-
120 ПЖ-120 мым зазором, подвальных перекрытий с нижней стороны.
140 ПЖ-140 трехслойных облегченных стен малоэтажных зданий из кирпи

ча. газобетонных и др. блоков.
Теплоизоляционный слой в трехслойных панелях для сте

новых и кровельных конструкций.
Тепловая изоляция промышленного оборудования при 

температуре изолируемой поверхности от минус 60 '’С  до 
плюс 400 ‘С.

Плита повышенной 160 ППЖ -160 Тепло-, звукоизоляция, подвергающаяся нагрузке в плос-
жесткости ППЖ 180 ППЖ -180 ких кровлях из профилированного настила или железобетона

200 ППЖ -200 без устройства цементной стяжки или выравнивающего слоя.
Тепловая изоляция фасадов зданий с последующим ошту

катуриванием или устройством защитно-покровного слоя.
Теплоизоляционный слой в трехслойных панелях для сте

новых и кровельных конструкций.
Тепловая изоляция промышленного оборудования при 

температуре изолируемой поверхности от минус 60 °С до 
плюс 400 ‘С.

Плита твердая ПТ 220 ПТ-220 Тепло-, звукоизоляция, отделочные плиты для потолков и
250 ПТ-250 стен.
300 ПТ-300 Тепло-, звукоизоляция, подвергающаяся нагрузке в плоских 

кровлях из профилированного настила или железобетона без 
устройства упрочняющей стяжки или выравнивающего слоя.

Шумо- и звукоизоляция оснований оборудования, полое, 
перекрытий, перегородок

2
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3.3 Условное обозначение плит должно включать в себя сокращенное обозначение в соответ
ствии с таблицей 1, группу горючести, номинальные размеры в миллиметрах, обозначение настоящего 
стандарта.

При наличии кэширования дополнительно (после группы горючести) в условное обозначение 
включают сокращенное обозначение (первую букву) облицовочного материала, например: Б —  бумага; 
С  —  стеклохолст; Ф —  алюминиевая фольга.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  мягкой плиты марки 50. негорючей, длиной 1000. 
шириной 600. толщиной 30 мм:

ПМ-50(НГ)-1000.600.30 ГО СТ  9573-2012 ;

то же. твердой плиты марки 300. группы горючести Г2. кэшированной алюминиевой фольгой, дли
ной 1000. шириной 600. толщиной 20 мм;

ПТ-300(Г2)Ф-1000.600.20 ГО СТ  9573— 2012.

3.4 Номинальные линейные размеры плит и предельные отклонения размеров должны соответ
ствовать указанным в таблице 2.

Т а б л и ц а  2 —  Номинальные размеры и предельные отклонения размеров

Сокращ енное
обозначение

плиты

Длина Ширина Толщ ина

Н ом инальное 
значение, мм

Предельное 
отклонение. %

Номинальное 
значение, мм

Предельное
отклонение

Н ом инальное 
значение, мм

Предельное 
отклонение, м и

П М -4 0 1 0 0 0 ; ±0.8 4 0 0 . ±2  м м О т  3 0 - 2 ;  * 5
П М -5 0 2 0 0 0 5 0 0 . д о  2 0 0

6 0 0 ;
1 0 0 0

П П -6 0 1 0 0 0 ; ±0.5 4 0 0 . ± 2  м м О т  3 0 ±2
Л П -7 0 2 0 0 0 5 0 0 . д о  2 0 0
П П -8 0 6 0 0 .

1 0 0 0

П Ж -1 0 0 500 ; ±0.5 4 0 0 . ±2  м м О т  3 0 ±2
П Ж -1 2 0 6 0 0 ; 5 0 0 . д о  2 0 0
П Ж -1 4 0 1 0 0 0 ; 6 0 0 .

2 0 0 0 1 0 0 0

П П Ж - 1 6 0 500 ; ±0.5 4 0 0 . ± 0 .5 % О т  2 0 ±2

П П Ж - 1 8 0 6 0 0 ; 5 0 0 . д о  2 0 0
П П Ж - 2 0 0 1 0 0 0 ; 6 0 0 .

2 0 0 0 1 0 0 0

П Т -2 2 0 500 ; ±0.5 4 0 0 ; ± 0 .5 % О т  2 0 ±2

П Т -2 5 0 6 0 0 ; 5 0 0 . д о  6 0
П Т -3 0 0 1 0 0 0 ; 6 0 0 .

2 0 0 0 1 0 0 0

П р и м е ч а н и я
1 Параметрический ряд размеров плит принимают через 10 мм.
2 По заказу потребителя плиты могут выпускаться других размеров.

3.5 Разность длин диагоналей мягких и полужестких плит должна быть не болев 10 мм. для жес
тких. повышенной жесткости и твердых —  не более 5 мм.

3.6 Отклонение от прямоугольности по ширине и длине плит повышенной жесткости и твердых не 
должно превышать 5 мм/м.

Отклонение от плоскостности твердых плит не должно превышать 6 мм.
3.7 По физико-механическим показателям плиты должны соответствовать требованиям, приве

денным в таблице 3.

з
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Т а б л и ц а  3 —  Физико-механические показатели плит

Наименование показателя
Значение для плит марок

ПМ-40 ПМ-50 ПП-80 П П -70 ПП-80 ПЖ-100 ПЖ-120

Плотность, кг/м* От 40 
ДО 45 
включ.

Св. 45 
до 55 
включ.

Св. 55 
до 65 
включ.

Св. 65 
ДО 75 
включ.

Св. 75 
до 90 
включ.

Св. 90 
ДО 110 
включ.

Св. 110 
до 130 
включ.

Теплопроводность. Вт/(м К), не более, 
при температуре:

10 “С  ((283 ± 5 )  К]

25  ‘С  [(298 ± 5) К]

125 ‘С  [(398 х 5) К[

0.040 0.040 0.038 0.037 0.037 0.036 0.037

0.042 0.042 0.040 0.039 0.039 0.038 0.039

0.060 0.060 0.056 0.056 0.054 0.052 0.051

Сжимаемость. %  не более 25 20 15 12 8 6 4

Прочность на сжатие при 10 % -ной  ли
нейной деформации. кПа. не менее _ _ 4 8 20 25 30

Прочность на сжатие при 10 % -ной  ли
нейной деформации после сорбционного 
увлажнения.кПа.не менее 3.5 5.5 15 20 25

Прочность на отрыв слоев. кПа, не менее — — — — 4.5 5.5 6.5

Водопоглощение при частичном погру
жении. %  по массе, не более 30 30 25 20 15 15 15

Содержание органических веществ. %  
по массе, не более 3.0 3.0 3.5 3.5 4.0 4.0 4.5

Полнота поликонденсации связующ е
го. % . не менее 90 90 90 90 90 91 91

Влажность. %  по массе, не более 1 1 1 1 1 1 1

Продолжение таблицы 3

Наименование показателя
Значение для плит марок

ПЖ-140 ППЖ-160 ППЖ-180 ППЖ-200 ПТ-220 ПТ-250 ПТ-300

Плотность, кг/м3 Св. 130 
ДО 150 
включ.

Св. 150 
ДО 170 
включ.

Св. 170 
ДО 190 
включ.

Св. 190 
ДО 210 
включ.

Св. 210 
до 230 
включ.

Св. 230 
ДО 270 
включ.

Св. 270 
до 330 
включ.

Теплопроводность. Вт/(м К), не более, 
при температуре:

10 *С  ((283 ±5>К ]

25 X  [(298 ± 5 )  К]

125 X  ((398 г  5) К)

0.037 0.038 0.038 0.039 0.039 0.040 0.042

0.039 0.042 0.044 0.045 0.045 0.045 0.046

0.050 0.051 0.052 0.054 0.054 0.056 0.060

Сжимаемость. %  не более 2 — — — — — —

Прочность на сжатие при 10 % -ной  ли
нейной деформации. кПа. не менее 35 40 50 60 80 100 150

Прочность на сжатие при 10 % -ной  ли
нейной деформации после сорбционного 
увлажнения.кПа.не менее 30 35 44 52 70 85 125

Прочность на отрыв слоев. кПа. не менее 7.5 8.5 10 12 — — —

Водопоглощение при частичном погру
жении. %  по массе, не более 15 12 12 12 10 8 6

Содержание органических веществ. %  
по массе, не более 4.5 5.0 5.0 5.0 7.0 7.5 10.0

Полнота пояиконденсации связующ е
го. % . не менее 91 93 93 93 93 93 93

Влажность. %  по массе, не более 1 1 1 1 1 1 1

П р и м е ч а н и е  —  Значения показателя водопоглощения нормируются только для гидрофобизированных 
изделий.
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3.8 Пожарно-технические характеристики плит приведены в таблице 4.

Т а б л и ц а  4 —  Пожарно-технические характеристики

Наименование
показателя

Сокращенное обозначение плит

ПМ-40. ПМ-50. ПП-вО. ПП-80. 
ПЖ-100. ПЖ-120, ПЖ-140

ППЖ-180. ППЖ-180. 
ППЖ-200

ПТ-220. ПТ-250. ПТ-300

Группа горючести Негорючие НГ Г1
Слабогорючие

Г2
Умеренно-горючие

Группа воспламеняемости — 81
Трудновоспламеняемые

Группа дымообразующей 
способности

— Д1
С  малой дымообразующей способностью

П р и м е ч а н и я
1 Для негорючих строительных материалов показатели воспламеняемости и дымообразующей способности 

не определяют.
2 Пожарно-технические характеристики приведены для некашированных плит.

3.9 Плиты, применяемые для изготовления звукопоглощающих конструкций, должны иметь нор
мальный коэффициент звукопоглощения в пределах от 0,30 до 0.94 в диапазоне частот 125— 2000 Гц.

3.10 Удельную эффективную активность естественных радионуклидов принимают по ГОСТ 30108 
или устанавливают в соответствии с национальными нормами радиационной безопасности.

3.11 Требования к сы рью  и материалам

3.11.1 Для изготовления плит должна применяться минеральная вата по ГОСТ 4640.
3.11.2 В качестве связующего применяют водорастворимые синтетические смолы по действую

щим нормативным или техническим документам, имеющие санитарно-гигиеническое заключение.
3.11.3 В качестве гидрофобизирующих добавок применяют масляные и кремнийорганические 

композиции по действующим нормативным или техническим документам, имеющие санитарно-гигиени
ческое заключение.

3.11.4 В качестве облицовочного материала для кэширования применяют водостойкую бумагу, 
стеклохолст, алюминиевую фольгу и др. по действующим нормативным или техническим документам.

3.11.5 Состав плит должен соответствовать рецептуре, установленной в технологической доку
ментации предприятия-изготовителя.

3.12 Упаковка

3.12.1 Упаковка плит должна проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 и настоя
щего стандарта.

3.12.2 Каждое упаковочное место должно содержать плиты одного вида, марки и размеров.
3.12.3 В качестве упаковочного материала применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку 

поГОСТ 25951.
По согласованию с потребителем допускается применять другие виды упаковочных материалов, 

обеспечивающие сохранность изделий от увлажнения и механических повреждений при транспортиро
вании и хранении.

3.12.4 Плиты по 1 шт. или более упаковывают в полиэтиленовую термоусадочную пленку, имею
щую логотип предприятия-изготовителя, формируя упаковочное место.

3.12.5 Упакованные плиты одного вида, марки и размеров могут поставляться в виде транспор
тных пакетов. Габариты транспортных пакетов, пригодных для перевозки всеми видами транспорта, 
должны соответствовать требованиям ГОСТ 24597.

Применение транспортных пакетов других размеров допускается при согласовании с транспор
тными ведомствами.

3.12.6 При формировании транспортного пакета упакованные плиты укладывают на поддон и об
тягивают чехлом из полиэтиленовой термоусадочной пленки, имеющей логотип предприятия-изготови
теля.

Допускается применять другие виды формирования транспортного пакета по согласованию с по
требителем.
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3.13 Маркировка

3.13.1 Маркировка плит должна проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 и насто
ящего стандарта.

3.13.2 На каждое упаковочное место (транспортный пакет) должна быть наклеена этикетка, со
держащая:

- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак, зарегистрированный в уста
новленном порядке;

- наименование и марку изделия;
- количество продукции в упаковочном месте (шт„ м3):
- обозначение настоящего стандарта;
- оттиск знака соответствия, если продукция сертифицирована.
Для идентификации плит допускается наносить дополнительную информацию о продукции.
3.13.3 Транспортная маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192.

4 Требования безопасности и охраны  окружающей среды

4.1 При работе с плитами и при их эксплуатации вредными производственными факторами явля
ются пыль минерального волокна и летучие компоненты органических веществ (пары фенола, фор
мальдегида, аммиака и др.), входящих в рецептуру.

4.2 Содержание вредных веществ, выделяющихся из плит при эксплуатации, не должно превы
шать среднесуточных предельно допустимых концентраций (ПДК) для атмосферного воздуха в соответ
ствии с гигиеническими требованиями.

При совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких вредных веществ однонаправ
ленного действия сумма отношений фактических концентраций каждого вещества к их ПДК (суммарный 
показатель) не должна превышать единицы.

4.3 Помещения, в которых проводятся работы с плитами, должны быть обеспечены приточно-вы
тяжной вентиляцией.

Весь работающий персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты органов 
дыхания и кожных покровов.

4.4 Класс опасности отходов, образующихся при производстве плит, устанавливается в соответ
ствии с санитарными правилами определения токсичности отходов производства.

Отходы утилизируют в соответствии с требованиями санитарных правил и норм.
Отходы могут использоваться как компоненты сырья в виде добавок.
Утилизацию отходов проводят по договору со специализированными организациями, имеющими 

соответствующую лицензию, в местах, согласованных с органами санитарного надзора.
4.5 Комплекс природоохранных мероприятий должен быть установлен в технологической доку

ментации предприятия-изготовителя, согласованной с природоохранными органами.

5 Правила приемки

5.1 Приемку изделий проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 26281 и настоящего 
стандарта.

5.2 Объем партии плит устанавливают в размере сменной выработки или заказа.
Объем выборки плит от партии для проведения контроля —  по ГОСТ 26281 или по договору между 

изготовителем и потребителем.
5.3 При приемо-сдаточных испытаниях проверяют: линейные размеры, разность длин диагона

лей, прямоугольность, плоскостность, плотность, сжимаемость, прочность на сжатие при 10 %-ной ли
нейной деформации, содержание органических веществ, влажность.

5.4 При периодическом контроле проверяют: сжимаемость после сорбционного увлажнения, 
прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации после сорбционного увлажнения, прочность 
на отрыв слоев, водопоглощенив, полноту поликонденсации связующего —  не реже одного раза в ме
сяц; теплопроводность при температурах 10 ’С. 25 "С  и 125 °С —  не реже одного раза в полугодие.

Периодический контроль проводят также при каждом изменении сырья и/или технологии про
изводства.
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5.5 Пожарно-технические характеристики (группу горючести, группу вослпамемяемости. группу 
дымообразующей способности) определяют при постановке продукции на производство, получении по
жарного сертификата, при каждом изменении сырья и/или технологии производства.

5.6 Нормальный коэффициент звукопоглощения определяют при постановке продукции на произ
водство и при каждом изменении сырья и/или технологии производства (при получении заказа на звуко
поглощающие плиты).

5.7 Содержание вредных веществ и удельную эффективную активность естественных радионук
лидов определяют не реже одного раза в год, при получении гигиенического сертификата и при каждом 
изменении сырья и/или технологии производства.

5.8 Изготовитель вправе устанавливать иные сроки проведения периодических испытаний, но не 
реже указанных в настоящем стандарте.

5.9 Принятую партию плит оформляют документом о качестве, в котором указывают:
- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;
- наименование, вид и марку плит;
- номер партии и дату изготовления;
- количество плит в партии, м3;
- результаты испытаний, в т. ч. сведения о пожарно-технических характеристиках и удельной эф

фективной активности естественных радионуклидов.
- рекомендуемую область применения:
- обозначение настоящего стандарта;
- оттиск знака соответствия, если продукция сертифицирована.
5.10 В документе о качестве указывают результаты испытаний, рассчитанные как среднеарифме

тические значения показателей плит, вошедших в выборку и соответствующих требованиям настоящего 
стандарта.

6 М етоды испытаний

6.1 Общие требования к проведению испытаний —  по ГОСТ 17177.
6.2 Длину и ширину плит измеряют по ГОСТ 17177.
6.3 Толщину плит измеряют по ГОСТ 17177. Толщину мягких плит определяют под нагрузкой 

(100 1  5) Па.
6.4 Разность длин диагоналей определяют по ГОСТ 17177.
6.5 Отклонение от прямоугольности определяют по ГОСТ 17177.
6.6 Отклонение от плоскостности определяют по ГОСТ 17177.
6.7 Плотность определяют по ГОСТ 17177.
6.8 Сжимаемость под удельной нагрузкой 2000 Па определяют по ГОСТ 17177.
6.9 Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации определяют по ГОСТ 17177.
6.10 Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации после сорбционного увлажнения в 

течение 72 ч определяют по ГОСТ 17177 со следующими дополнениями.
- для выдержки образцов во влажных условиях применяют эксикатор по ГОСТ 25336 или гидро

стат. обеспечивающие относительную влажность воздуха (9812) %:
- образцы для испытания вырезают по два из каждой плиты, попавшей в выборку:
- образцы выдерживают при относительной влажности воздуха (98 ± 2) %  и температуре (22 ± 5) °С 

в течение 72 ч, после чего определяют прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации.
6.11 Сжимаемость после сорбционного увлажнения в течение 72 ч определяют по ГОСТ 17177 со 

следующими дополнениями:
- для выдержки образцов во влажных условиях применяют эксикатор по ГОСТ 25336 или гидро

стат. обеспечивающие относительную влажность воздуха (98 ± 2) %;
- образцы для испытания вырезают по два из каждой плиты, попавшей в выборку;
- образцы выдерживают при относительной влажности воздуха (98 ± 2) %  и температуре 

(22 i  5) °С в течение 72 ч. после чего определяют сжимаемость.
6.12 Прочность на отрыв слоев (прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверх

ностям) определяют по ГОСТ 17177 или ГОСТ EN 1607*. Образцы для испытания вырезают по два из 
каждой плиты, попавшей в выборку.

* Применяют, если заключенные контракты или другие согласованные условия предусматривают примене
ние теплоизоляционных плит из минеральной ваты с характеристиками, гармонизированными с требованиями ев
ропейских стандартов.
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6.13 Водопоглощение при частичном погружении образца в воду определяют по ГОСТ 17177 или 
ГОСТ EN 1609*.

Образцы для испытания вырезают по два из каждой плиты, попавшей в выборку.
6.14 Содержание органических веществ определяют по ГОСТ 17177 или ГОСТ 31430*.
6.15 Полноту пол и конденсации (степень полимеризации) синтетического связующего определяют 

поГОСТ 17177.
6.16 Пожарно-технические характеристики определяют:
- группу горючести —  по ГОСТ 30244;
- группу воспламеняемости —  по ГОСТ 30402;
- дымообразующую способность —  по ГОСТ 12.1.044.
6.17 Влажность определяют по ГОСТ 17177.
6.18 Теплопроводность при температуре 10 “С, 25 5С  и 125 “С  и термическое сопротивление 

определяют по ГОСТ 7076.
6.19 Нормальный коэффициент звукопоглощения определяют по ГОСТ 16297.
6.20 Удельную эффективную активность естественных радионуклидов определяют по 

ГОСТ 30108.
6.21 Санитарно-гигиеническую оценку плит (количество выделяющихся вредных веществ) прово

дят лаборатории, аккредитованные в установленном порядке, по действующим методикам, утвержден
ным органами здравоохранения.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Транспортирование
7.1.1 Плиты перевозят в крытых транспортных средствах. Допускается по согласованию с потре

бителем использовать другие транспортные средства, при этом ответственность за качество плит несет 
потребитель.

7.1.2 Погрузку плит в транспортные средства и перевозку проводят в соответствии с правилами, 
действующими на транспорте конкретного вида, соблюдая требования транспортной маркировки.

7.1.3 Отгрузка плит потребителю должна проводиться после их выдержки в течение не менее су
ток на складе изготовителя.

7.2 Хранение

7.2.1 Плиты у изготовителя и потребителя должны храниться в крытых складах в упакованном 
виде раздельно по видам, маркам и размерам.

Допускается хранение упакованных плит, уложенных на поддоны или подкладки, под навесом, за
щищающим плиты от воздействия атмосферных осадков.

7.2.2 Высота штабеля плит при хранении не должна превышать 2 м.

8 Указания по применению
8.1 Плиты применяют в соответствии с требованиями действующих строительных норм, сводов 

правил или проектной документации.
8.2 До проведения теплоизоляционных работ при строительстве и реконструкции зданий и соору

жений и до проведения монтажно-изоляционных работ промышленного оборудования и трубопроводов 
плиты должны находиться в упакованном виде в условиях, исключающих их увлажнение и механичес
кое повреждение.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие плит требованиям настоящего стандарта при соблю
дении потребителем правил транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения плит —  не более 6 мес с момента изготовления.
9.2 По истечении срока хранения плиты должны быть проверены на соответствие требованиям 

настоящего стандарта, после чего принимается решение о возможности их применения по назначению в 
соответствии с рекомендуемой областью применения.

* Применяют, если заключенные контракты или другие согласованные условия предусматривают примене
ние теплоизоляционных плит из минеральной ваты с характеристиками, гармонизированными с требованиями ев
ропейских стандартов.
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